
BETON VE 
BETON BİLEŞEN 

TESTLERİ

Sertleşmiş 
Beton

(Temel)

Kimyasal 
Katkı

İnce 
Agrega

İri 
Agrega

Sertleşmiş 
Beton

(İleri)

Çimento/Puzolan

Taze Beton 

Basınç Dayanım

Yarmada Çekme Dayanımı

Birim Ağırlık

Yoğunluk

pH

Katı Madde

FTIR

Elek Analizi

İnce Malzeme İçeriği

Metilen Mavisi

Kimyasal Analiz

Elek Analizi

Kimyasal Analiz

Petrografik Analiz

Su Emme

Nem Muhtevası

Basınç Dayanımı

Özgül Yüzey Alan / İncelik

Kimyasal Analiz

İşlenebilirlik Testleri

Birim Ağırlık

Hava İçeriği

Sıcaklık

Mekanik

Dürabilite

Slamp (çökme)

Ve-Be

Yayılma Tablası

Sıkıştırılabilirlik

Kelly Topu

Kendiliğinden Yerleşen Beton

Elekte Ayrışma

V Hunisi

J Halkası

L Kutusu

U Kutusu

Doldurma Kutusu

Terleme

Priz Süresi

Eğilme Dayanımı

Kopma Modülü

Sünme

Elastisite Modülü

Rötre

Hidratasyon Isısı

Donma-Çözülme

Aşınma

Klorür Migrasyonu

Karbonatlaşma

Su Geçirimliliği

Asit Direnci

Hava Boşluğu

Petrografik Analiz

Elektriksel İletkenlik

İletkenlik

Kılcal Su Emme

Dona Direnç

Sülfat Atağı Direnci

Alkali Silika Atağı Direnci

Korozyon

Hava Geçirimliliği

Priz Süresi

Genleşme

Özgül Ağırlık

Hidratasyon Isısı

Aktivasyon

Kızdırma Kaybı

Kimyasal Analiz

Kıvam Koruma

Petrografik Analiz

Alkali Silika Direnci

Kuruma Büzülmesi

Su Emme

Nem Muhtevası

Yassılık İndeksi

Şekil İndeksi

Parçalanma Direnci (Los Angeles)

Kuruma Büzülmesi

Yoğunluk

Yoğunluk

Kum Eşdeğeri

Aşınma Direnci (Micro-Deval)

NDT

Çekme

Ultrasonik Ses Hızı

Olgunluk

Penetrasyon Direnci

NDT Schmidt Çekici

Buz Çözücü Tuz Direnci    

Su 

Yoğunluk

pH

Kimyasal Analiz

Askıda Katkı Madde
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