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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

260,0 265,0 270,0 270,0 270,0 270,0 12,00 14,00 14,00 40,0 10,0 34,7 35,3 36,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,8 0,8 0,8 71,0 72,0 73,0 75,0 75,0 75,0 - - 40,0 40,0 40,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

92,0 94,0 96,0 U.Kül Cüruf Cüruf 7500 7500 7500

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

- -

25,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

ABD

Tesis Sayısı (%)

2017

345,0

Firma Taşeron Müşteri

98,0 1,0 1,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

25,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

47,2 49,5 51,7 293,0 298,0 301,0 1,80 1,80 1,66 7,8 14,7 25,0 26,2 27,2

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,6 0,6 0,6 50,5 50,5 54,4 39,1 38,0 32,1 8,8 2,2 36,1 29,1 28,8

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

26,6 27,5 28,6 U.Kül U.Kül U.Kül 1890 1890 1900

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

72,8 16,2

61,2

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Almanya

Tesis Sayısı (%)

2017

314,0

Firma Taşeron Müşteri

28,0 63,0 9,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

16,3

http://www.betonvecimento.com/


2017 Avrupa Hazır Beton İstatistikleri                                   www.betonvecimento.com  

 

 

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

10,5 10,8 11,0 260,0 260,0 260,0 0,70 0,70 0,70 7,8 6,3 42,9 44,1 43,1

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

1,2 1,3 1,3 60,0 60,0 60,0 45,0 45,0 45,0 5,7 2,3 52,0 53,0 53,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

5,1 5,4 5,4 U.Kül - 

Cüruf
U.Kül Cüruf 245 245 255

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

60,4 31,6

70,8

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Avusturya

Tesis Sayısı (%)

2017

278,0

Firma Taşeron Müşteri

47,0 47,0 6,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

14,8

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

12,3 12,5 12,7 285,0 280,0 280,0 0,03 0,03 0,02 0,0 36,0 50,2 54,6 55,5

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

1,1 1,1 1,1 55,0 56,0 56,0 28,0 25,0 25,0 8,0 3,0 47,0 49,0 49,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

6,4 6,2 6,6 - U.Kül U.Kül 245 229 229

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

34,0 55,0

55,1

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Belçika

Tesis Sayısı (%)

2017

290,0

Firma Taşeron Müşteri

40,0 40,0 20,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

8,9
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

23,7 24,6 22,9 260,0 260,0 260,0 1,77 1,80 1,77 11,0 10,0 23,3 24,0 22,9

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,4 0,4 0,4 64,5 51,0 64,5 70,0 70,0 70,0 8,0 2,0 20,0 20,0 20,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

9,4 12,0 9,7 Cüruf Cüruf Cüruf 1017 1025 1000

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

70,0 20,0

54,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Birleşik Krallık

Tesis Sayısı (%)

2017

330,0

Firma Taşeron Müşteri

80,0 20,0 1,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

25,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

6,5 6,8 6,8 259,0 272,0 272,0 0,32 0,24 0,24 16,0 23,0 14,4 15,1 15,1

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,6 0,6 0,6 65,0 65,0 65,0 52,0 51,0 51,0 19,0 3,0 33,0 32,0 32,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

3,7 3,8 3,8 U.Kül U.Kül U.Kül 450 450 450

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

57,0 21,0

35,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Çek Cum.

Tesis Sayısı (%)

2017

-

Firma Taşeron Müşteri

33,0 41,0 26,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

26,0
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

2,5 2,5 2,6 260,0 260,0 260,0 0,21 0,21 0,21 6,0 28,0 25,5 25,5 26,5

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,4 0,4 0,5 45,0 45,0 56,0 65,0 65,0 65,0 5,0 30,0 26,0 26,0 28,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1,5 1,5 1,5 U.Kül U.Kül U.Kül 98 98 98

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

45,0 20,0

36,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Danimarka

Tesis Sayısı (%)

2017

292,5

Firma Taşeron Müşteri

85,0 13,0 2,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

30,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

2,6 2,9 3,0 345,0 345,0 350,0 0,10 0,10 0,07 0,0 15,0 12,5 14,1 15,4

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,5 0,5 0,5 53,0 54,0 51,0 38,0 35,0 25,0 2,0 2,0 76,0 76,0 78,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1,6 1,8 2,1 U.Kül S.Dumanı U.Kül 204 205 195

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

55,0 41,0

70,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Finlandiya

Tesis Sayısı (%)

2017

360,0

Firma Taşeron Müşteri

13,0 85,0 2,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

15,0
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

34,8 36,1 38,7 298,0 298,0 297,0 0,55 0,60 0,60 1,0 10,0 18,6 19,2 20,6

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,5 0,5 0,6 60,3 60,3 60,8 90,6 90,0 90,0 7,0 5,0 20,0 20,0 21,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

17,2 17,4 18,5 U.Kül U.Kül U.Kül 1870 1882 1877

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

65,0 23,0

80,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Fransa

Tesis Sayısı (%)

2017

351,0

Firma Taşeron Müşteri

12,0 85,0 3,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

9,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

6,3 6,5 6,9 313,0 313,0 315,0 0,10 0,10 0,10 1,0 7,0 36,1 37,5 43,4

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,4 0,4 0,4 48,0 45,0 45,0 120,0 120,0 120,0 1,0 6,0 65,0 65,0 83,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

4,0 4,2 4,2 - - U.Kül 174 174 159

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

43,0 50,0

38,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Hollanda

Tesis Sayısı (%)

2017

363,0

Firma Taşeron Müşteri

80,0 19,0 1,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

39,0
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

3,5 4,2 4,3 255,0 255,0 260,0 0,16 0,25 0,27 8,0 34,0 17,5 21,0 19,2

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,8 0,9 0,9 86,0 87,0 80,0 45,0 45,0 51,0 18,0 1,0 15,0 15,0 20,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1,7 1,8 1,8 Cüruf Cüruf Cüruf 200 200 224

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

70,0 11,0

38,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

İrlanda

Tesis Sayısı (%)

2017

311,0

Firma Taşeron Müşteri

70,0 30,0 0,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

20,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

16,3 16,3 16,3 283,0 283,0 283,0 - - - 7,0 6,0 11,1 7,9 11,2

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,4 0,4 0,4 40,4 40,4 40,4 - - - 2,0 1,0 - - -

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

11,4 11,1 11,3 - - - 1462 2057 1462

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

5,0 92,0

82,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

İspanya

Tesis Sayısı (%)

2017

-

Firma Taşeron Müşteri

25,0 75,0 0,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

5,0
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2017 Avrupa Hazır Beton İstatistikleri                                   www.betonvecimento.com  

 

 

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

4,1 4,5 4,5 - - - - - - - - - - -

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,4 0,5 0,5 - - - - - - - - - - -

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

2,3 2,6 2,8 - - - - - -

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

- -

-

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

İsveç

Tesis Sayısı (%)

2017

-

Firma Taşeron Müşteri

- - -

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

-

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

12,0 11,5 11,5 280,0 280,0 280,0 - - - - - - - -

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

1,5 1,4 1,4 74,2 76,7 76,7 - - - - - - - -

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

4,6 5,1 5,1 - - - - - -

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

- -

-

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

İsviçre

Tesis Sayısı (%)

2017

-

Firma Taşeron Müşteri

- - -

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

-
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

25,3 27,4 27,3 320,0 320,0 320,0 0,15 0,15 0,15 6,0 3,0 11,5 13,0 13,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,4 0,5 0,4 43,0 53,7 54,0 15,0 14,0 14,0 0,0 1,0 60,0 60,0 60,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

19,6 18,6 18,6 U.Kül U.Kül U.Kül 2200 2100 2100

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

7,0 92,0

75,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

İtalya

Tesis Sayısı (%)

2017

322,8

Firma Taşeron Müşteri

10,0 90,0 0,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

16,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

88,0 84,0 84,0 342,0 351,0 351,0 17,81 17,52 17,52 0,0 25,5 - - -

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,7 0,7 0,7 71,0 70,4 70,4 - - - 0,0 2,0 65,0 0,0 0,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

42,7 41,8 41,8 Cüruf Cüruf Cüruf - - -

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

40,6 57,4

57,4

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Japonya

Tesis Sayısı (%)

2017

-

Firma Taşeron Müşteri

64,0 36,0 0,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

44,2
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

3,7 4,0 4,1 382,0 365,0 360,0 0,04 0,06 0,06 0,0 53,0 17,4 18,7 19,3

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,7 0,8 0,8 71,4 68,5 67,6 55,0 55,0 56,0 1,0 5,0 75,0 75,0 75,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1,9 1,9 2,1 U.Kül U.Kül U.Kül 210 212 212

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

1,0 93,0

44,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Norveç

Tesis Sayısı (%)

2017

382,4

Firma Taşeron Müşteri

39,0 60,0 1,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

3,2

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

19,8 20,4 20,4 275,0 270,0 270,0 1,50 1,60 1,60 13,0 7,0 20,8 21,5 21,5

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,5 0,5 0,5 38,0 36,0 36,0 78,0 80,0 80,0 5,0 1,0 60,0 55,0 55,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

15,9 15,4 15,8 U.Kül U.Kül U.Kül 950 950 950

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

72,0 22,0

55,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Polonya

Tesis Sayısı (%)

2017

302,0

Firma Taşeron Müşteri

30,0 60,0 10,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

25,0
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

2,8 3,5 3,5 220,0 220,0 220,0 0,20 0,20 0,20 5,0 5,0 12,2 15,2 15,2

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,3 0,3 0,3 23,0 23,0 23,0 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

2,4 2,6 2,6 U.Kül U.Kül U.Kül 230 230 230

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

88,0 12,0

50,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Portekiz

Tesis Sayısı (%)

2017

300,0

Firma Taşeron Müşteri

15,0 85,0 0,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

40,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

40,5 37,0 35,0 360,0 360,0 359,0 1,80 1,70 2,20 5,0 15,0 20,8 19,4 18,6

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,3 0,3 0,2 52,0 53,0 53,0 80,0 80,0 80,0 3,0 2,0 65,0 70,0 75,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

62,1 61,0 63,0 - - - 1950 1910 1880

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

10,0 85,0

50,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Rusya

Tesis Sayısı (%)

2017

-

Firma Taşeron Müşteri

75,0 20,0 5,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

30,0
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

1,9 1,9 2,4 300,0 300,0 302,0 0,33 0,33 0,40 7,0 5,0 7,8 7,8 8,9

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,4 0,4 0,4 40,0 40,0 42,0 54,0 54,0 57,0 10,0 1,0 20,0 20,0 28,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1,7 1,9 1,8 U.Kül U.Kül U.Kül 245 245 270

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

36,0 54,0

71,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Slovakya

Tesis Sayısı (%)

2017

324,8

Firma Taşeron Müşteri

26,0 63,0 11,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

17,0

ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

107,0 109,0 115,0 290,0 290,0 290,0 2,00 2,00 2,00 0,0 18,0 97,4 97,3 102,7

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

1,4 1,4 1,5 60,0 58,0 58,0 50,0 50,0 50,0 1,0 2,0 76,0 77,0 77,0

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

63,7 66,8 66,8 U.Kül - 

Cüruf

U.Kül - 

Cüruf

U.Kül - 

Cüruf 1098 1120 1120

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

50,0 47,0

74,0

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Türkiye

Tesis Sayısı (%)

2017

-

Firma Taşeron Müşteri

72,0 27,0 1,0

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

8,0
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ABD Almanya Avusturya Belçika
Birleşik 

Krallık
Çek Cum. Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Japonya Norveç Polonya Portekiz Rusya Slovakya Türkiye Ortalama

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 < C16/20 ≥ C35/45 2015 2016 2017

33,2 33,7 34,3 292,9 292,9 293,3 2,19 2,28 2,30 7,1 16,6 26,3 27,2 28,2

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 S1 KYB 2015 2016 2017

0,7 0,7 0,7 55,8 55,5 56,5 60,0 59,6 59,2 5,5 3,8 47,4 43,8 45,9

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

18,1 18,4 18,6 - - - 1170 1196 1164

Ortalama

Tesis Sayısı (%)

2017

324,4

Firma Taşeron Müşteri

47,1 48,0 5,2

Tesis Başı Ortalama 

Üretim (x1000 m3)

Toplam Çimento 

Tüketimi (milyon ton)

En Çok Kullanılan 

Mineral Katkı 

Ort. Eşdeğer Bağlayıcı 

Dozajı (kg/m
3
)

2017 - Dağıtım Metodu (%)

20,9 56,1

Kişi Başı H.Beton 

Üretimi (m3)

H.Betonda kullanılan 

Çimento Oranı (%)

Ortalama Min.Katkı  

Dozajı (kg/m3)
2017 - Kıvam Sınıfına Göre Üretim (%)

Pompa Kullanım 

Oranı (%)

S2 - S3 S4 - S5

46,4 44,4

C16/20-C20/25 C25/30-C30/37

Toplam H.Beton 

Üretimi (milyon m3)

Ortalama Çimento 

Dozajı (kg/m3)

Toplam Min.Katkı 

Tüketimi (milyon ton)

2017 - Basınç Dayanım Sınıfına Göre Üretim 

(%)

http://www.betonvecimento.com/

